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Середня насипна густина ДПГ в 2016 році 
The average bulk density of pellets in 2016 

Порогове значення, min; limit value Порогове значення, max; limit value 

Середні фактичні показники; Average actual values 



97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 
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Середня механічна стійкість ДПГ в 2016 році 
The average mechanical durability of the pellets in 2016 

Порогове значення, min; limit value 

Середні фактичні показники; Average actual values 



0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Середній вміст пилу (< 3,15 мм) в ДПГ в 2016 році 
The average fines (< 3,15 mm) of the pellets in 2016 

Порогове значення, max; limit value 

Середні фактичні показники; Average actual values 



1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Середня зольність ДПГ в 2016 році 
The average ash content of pellets in 2016 

Порогове значення, max; limit value 

Середні фактичні показники; Average actual values 
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Середня вологість ДПГ в 2016 році 
The average moisture content pellets in 2016 

Порогове значення, max; limit value 

Середні фактичні показники; Average actual values 


