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кг/м3 Середні фактичні показники насипної густини ДПГ  у 2018 році 
The average bulk density of pellets  in 2018 

ТЛ № 1 Stoza;   Line  1 ТЛ № 2 Kahl;   Line  2 Порогове значення, max;  limit value Порогове значення, min;  limit value 
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% 
Середні фактичні показники механічної стійкості ДПГ в 2018 році 

The average mechanical durability of the pellets in 2018  

Порогове значення, min;  limit value ТЛ № 1 Stoza;  Line 1 ТЛ № 2 Kahl;  Line 2 
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% 
Середні фактичні показники вмісту пилу (< 3,15 мм) в ДПГ в 2018 році  

The average fines (< 3,15 mm) of the pellets in 2018 

Порогове значення, max;  limit value ТЛ № 1 Stoza;  Line 1 ТЛ № 2 Kahl;  Line 2 
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% 
Середні фактичні показники зольності ДПГ в 2018 році 

The average ash content of pellets in 2018   

ТЛ № 1 Stoza;  Line 1 ТЛ № 2 Kahl; Line 2 Порогові значення, max; limit value 
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% 

Середні фактичні показники вологості ДПГ в 2018 році 
The average moisture content pellets in 2018 

ТЛ № 1 Stoza;  Line 1 ТЛ № 2 Kahl;  Line 2 Порогове значення,max;  limit value 


